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SchichtdickennS sung mit MiniTest

ICS Schneider entwickelt und produziert seit Giber 60 Jahren ein umfangreiches Programm von Prazisionsmessgeraten
fur die Oberflachentechnik. Als Pionier auf dem Gebiet der zerstérungsfreien Schichtdickenmessung hat ICS Schneider

in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Normierungsgremien, Forschungsinstituten, Universitaten
weltweite Standardisierung der Schicht dicken messung erfolgreich vorangetrie-
ben. Zahlreiche Patente sind der Beleg fur die fuhrende Position von ICS.

und der Industrie die Entwicklung und

MiniTest 3100

Anwendung

Das universelle und handliche Mini-
Ted-Gerat wird fur die zerstérungs-
freie  Schichtdickenmessung ein-
gesetzt.  Hauptanwendungs gebiete
sind die Bereiche des industriellen
Korrosions schutzes, sowohl beim
Hersteller als auch beim Abnehmer,
bei Behorden, Gutachtern, in Gal-
vanik- und Lackier betrieben, in der
chemischen Industrie, im Automo-
bil-, Schiffs- und Flug zeugbau sowie
im Apparate- und Maschinenbau.
Namhafte Auto mobil hersteller und
Firmen fast aller Industriezweige ver-
trauen seit langer Zeit bei der Qua-
litatssicherung auf die Messtechnik
aus dem Hause ICS.

Beschreibung

An das MiniTest 3100 kdnnen unter-
schiedliche Sonden ange schlossen
werden. Die Auswahl der Sonde rich-
tetsichu.a. nach der Dicke der zu mes-
senden Schicht, dem Grund werkstoff
und den geometrischen Eigenschaf-
ten des Messobjektes. ICS

bietet Ihnen fiir Standard- wie fir
Spezialanwendungen eine optimale
Sondenauswahl an. Fir Messungen
auf Stahl verwendet man das mag-
net-induktive Messverfahren. Somit
kénnen alle isolierenden Schichten
wie Lacke, Emails etc., aber auch
NE-Metallschichten auf Eisen und
ferromagnetischen Stéhlen gemes-
sen werden. Sonden, die nach diesem
Verfahren arbeiten, bezeichnen wir
als F-Sonden.

Werden isolierende Schichten auf

NE-Metall-Grundwerkstoffen gemes-

sen, kommt das Wirbelstrom ver-
fahren zur Anwendung. Diese Son-

den bezeichnen wir als N-Sonden.

DIN EN ISO 9000 ff. QS 9000/ISO/IEC 17025 (Guide 25)

Die Dokumentation und Analyse von Messdaten nach DIN EN 1SO 9000 ff./QS 9000/ISO/IEC 17025 (Guide 25)

Bei der Auswabhl eines optimalen Messsystems sollte der Anwender daher neben einer geeigneten Auswertemdog-
lichkeit besonders auf die Messwertauflosung und Reproduzierbarkeit achten. ICS Schneider-Préazisionssonden
ermoglichen Auflésungen bis zu 0,1 um im Bereich von 0... 100 um. Das Auswertegerat MiniTest 3100 bietet an-
wendungsbezogene Speichermdglichkeiten und statistische Auswertung von Messreihen.
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Leistungsmerkmale

Bl Anschluss aller Sonden méglich

Bl RS 232-Schnittstelle zum
An schluss des transportablen
Datendruckers MiniPrint 4100
oder eines PCs

W Kalibrierfahigkeit (Ein- und
Zweipunkt kalibrierung)

MiniTest 3100 verfugt Uber einen
Datenspeicher fiir 10.000 Messwerte.
Hier kénnen unterschiedliche Mess-
reihen applikationsbezogen abgelegt
werden. Das Gerét bietet 10 Applika-
tions speicher mit je 10 Unter gruppen-
speichern. Einmal durchgefiihrte Ka-
librierungen bleiben der Anwen dung
zugeordnet gespeichert. Die Statistik-
funktion ermdglicht auch hier zu je-
der Messreihe eine Beurteilung der
Beschichtung wie Mittelwert, min.,
max., Standard abweichung und An-
zahl der durchgefuhrten Messungen
innerhalb einer Messreihe.
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MiniTest-Standardsonden — Spezialsonden

Die Sonde ist das Herzstick des Schichtdickenmessgerates. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu
werden, bieten wir fir den Gberwiegenden Teil der Aufgabenstellungen Sonden aus unserem Standardlieferprogramm.
Fur auRerge wohnliche Aufgabenstellungen kann ICS kundenspezifische Sonden fertigen.

Die von ICS angebotenen Sonden sind das Ergebnis einer gelungenen Kombination aus dem Einsatz
modernster Werkstoff- und Fertigungs technologien sowie dem in mehr als funf Jahrzehnten gereiften Wissen um
die speziellen Anfor derungen in der Oberflach enmesstechnik.

Intelligente Sonden

Das von ICS Schneider entwickel-
te Konzept der ,intelligenten Son-
den“ erméglicht ein einfaches Wech-
seln der Sonde bei sich andernder
Aufgaben stellung.

Innerhalb des Sondensteckers wird
die Kennlinie der Sonde gespeichert
und vom Mikroprozessor des Schicht-
dicken messgerats ausgewertet. Hier-
durch besteht die Mdoglichkeit, far
spezielle Aufgabenstellungen  (z.B.
besondere Legierungen, besonde-
re Geometrien) kundenspezifische
Kennlinien einzu programmieren.

VerschleiRschutz

Bei der Herstellung der Sonden setzt
die Firma ICS Schneider feinmecha-
nische Prazisionsteile ein. Zur Erzie-
lung langer Standzeiten sind die Sen-
soren verschlei3fest konstruiert. In
Verbindung mit sorgfaltiger Behand-
lung ist eine jahrelange Lebensdau-
er gewahrleistet. Der berihrende
Messpol wird durch Rubine, Hartme-
talle oder spezielle Legierungen aus
dem Werkzeugbau verschleil3fest ge-
macht. Die Ober flache jedes Mess-
pols wird feinst poliert, sodass auch
empfindliche Messgiter nicht zer-
kratzt werden.
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Neuartige Kombisonde

ICS Schneider bietet speziell fir An-
wender, die sowohl auf Stahl als
auch auf NE-Metallen messen, neu-
artige FN-Kombisonden an, die beide
Messaufgaben in einer Sonde l6sen.

Sonde

Magnetische Feldlinien

Beeinflussung des Feldlinienverlaufs durch

Notwendigkeit der Ka”brierung Messung auf gekriimmter Oberflache

Zur optimalen Anpassung der Son-

den an die Aufgabenstellung des
Anwenders kann eine Kalibrierung

durchgefiihrt  werden. Hierdurch

werden die Einflisse des Grund- und
Schichtwerkstoffs, der Geometrie
und der Oberflachen beschaffenheit
des Messobjektes kompensiert und
die Messgenauigkeit noch erhéht.

Besondere Eigenschaften

Far die Messung auf gekrimm-
ten Oberflachen kann die Sonde an
die geometrischen Eigenschaften
des Messobjekts angepasst werden.
Der Einfluss bei Messungen auf ge-
krimmten Oberflachen auf das Mes-
sergebnis kann der Bedienende durch
entsprechendes Kalibrieren beheben.

Bei der Messung auf rauen Ober-
flachen kann durch eine spezielle
Eigenschaft des MiniTest die physi-
kalisch bedingte Erhéhung der Mess-
unsicherheit ausgeglichen werden.

Fir die Messung auf heiRen Oberfla-
chen koénnen wir unsere Sonden in
einer Spezialausfiihrung liefern, die
kurzzeitig bis zu 350 °C einsetzbar ist.
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Fax: 03303 / 504068

Sonde

Magnetische Feldlinien

o sy ol

Beeinflussung des Feldlinienverlaufs durch
Messung auf rauer Oberfldache
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MiniTest FN- und F-Sonden

Sondentyp Messbereich/ Anwendungsgebiet Abbildungen
kleinste Messflache
FN 1.6 0...1600 um unmagnetische Schichten auf Stahl und
25 mm isolierende Schichten auf NE-Metallen, mit hoher

Auflosung von 0,1 pm im unteren Messhereich

FN 1.6/90 0...1600 pm unmagnetische Schichten auf Stahl und isolierende
f 5 mm Schichten auf NE-Metallen, speziell zur Messung
in Rohren und an schwer zugénglichen Stellen
FN 2/90 0...2000 ym
@5 mm

F1.6 0...1600 ym unmagnetische Schichten auf Stahl, mit hoher
@5 mm Auflésung von 0,1 um im unteren Messbereich

F 1.6/90 0...1600 pm unmagnetische Schichten auf Stahl, speziell zur
A5 mm Messung in Rohren und an schwer zuganglichen
F 2/90 0...2000 ym Stellen, mit hoher Auflosung
25 mm von 0,1 pm (F1.6/90) im unteren Messhereich

F 20 0...20 mm Korrosionsschutzschichten im Tank-,
2 40 mm Rohrleitungs- und Behalterbau wie Glas,
Kunststoff, Gummi und Beton
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MiniTest FN- und F-Sonden

Sondentyp Messbereich/ Anwendungsgebiet Abbildungen
kleinste Messflache
NO8 CR 0...80 ym fiir die Messung von Chrom auf Kupfer
@5 mm

N 1.6 0...1600 ym diinne isolierende Schichten wie Lack oder Eloxal
@ 5 mm auf NE-Metallen, mit hoher Aufldsung von 0,1 um
im unteren Messhereich

0...10 mm isolierende Schichten wie Gummi, Kunststoff,
2 50 mm Glas etc. auf NE-Metallen

N 100 0...100 mm isolierende Schichten wie Gummi, Kunststoff,
200 mm Glas, Verbundwerkstoffe etc. auf NE-Metallen
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Abbildungen

MiniPrint 4100, Portabler Datendrucker, seitlich in MiniTest einsteckbar, zum

Ausdruck der Mess- und Statistikwerte, mit eingebautem Akku und Ladegerét

Gummischutzhiille mit Aufsteller zum Schutz gegen mechanische Schocks im
rauen Betrieb. Die Staubschutzhiille schiitzt MiniTest vor Verschmutzung wie
Staub, Pulver, Spanen

Bereitschaftstasche fiir Messgerat und Drucker zum sicheren Transport

Auswerteprogramme MSAVE zur Datenerfassung und MSOFT 41
zur Weiterverarheitung der Messwerte, Statistikwerte und Histogramme

NiCd-Akku mit Ladeteil 230 V fiir MiniTest

Prazisionssondenstativ fiir Serienmessungen und Messungen an Kleinteilen

Kalibrierstandards in unterschiedlichen Dicken; ab 10 pm bis 8 mm fiir die Kalibrierung von MiniTest
Option: Herstellerpriifzertifikat M nach DIN 55350 Teil 18 zum Nachweis der Messgenauigkeit von MiniTest
und fiir Kalibrierstandards erhiltlich
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ische Daten

Anfangs- . . Kleinster . . .
Sonden Messbereich | empfindlich- Messunsicherheit Kleinste Kleinste Dicke des MaBe

keit LTI Messfliche | Grundwerkstoffes in mm

1)
(vom Messwert) R

Stromversorgung: 1 x 9 V-Alkaline-Batterie, (< 10.000 Messungen), Umgebungstemperatur: *Hochtemperatur-Sonden F2 HT
Akku, Steckernetzteil Gerét: 0...50°C; Sonde: -10°C... 70°C, kurzzeitig 120°C his 350°C lieferbar

Normen: DIN 50981, 50982, 50984, MaRe/Gewicht des Gerates: 150 mm x 82 mm x 35 mm/270 g
1S0 2178, 2360/BS 5411/ASTM B499, B244 -CE

1) Bezogen auf die mitgelieferten unter Laborbedi %) Eine iedliche Kupferzusammensetzung unserer Standards und des Messobjekts erfordert die Anferti eines dards (z. B. per Querschliff)
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Leistungsmerkmale

Datenspeicherung

Anzahl der Applikationsspeicher fiir Messreihen mit unterschiedlicher Kalibrierung 10
Anzahl der Gruppen (BATCHES) je Applikationsspeicher fiir Messreihen mit gleicher Kalibrierung 10
Anzahl der speicherbaren Messreihen in getrennten Gruppen max. 100
Speicherbare Messwerte insgesamt 10.000

Statistische Auswertung

Einzelwertstatistik: X, o, kvar, n, max., min.

Einzelwertstatistik: X, o, kvar, n, max., min., CP, CPK

Blockwertstatistik: X, o, kvar, n, max., min.

Blockwertstatistik: X, o, kvar, n, max., min., CP, CPK

Ausdruck der Mess- und Statistikwerte getrennt nach APPL-BATCH-Gruppen, Histogramm

Anzeige und Ausdruck des Datums und der Uhrzeit zum Zeitpunkt des Ausdruckens und der Messreihenaufnahme nach Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute

Kalibrierverfahren

Kalibrieren auf der beschichteten Oberflache, wenn der Grundwerkstoff nicht zugénglich ist (CTC)

Messung auf rauen Oberflachen. Durch Mittelwertbildung der Kalibrierwerte kann der Rauheitseinfluss weitgehend eliminiert werden.
Offset-Funktion fiir die Addition bzw. Subtraktion eines konstanten Wertes zum/vom Messwert

Externe Startmaglichkeit (Triggern) fiir die Messwertiibernahme in einen Messwertspeicher

Verriegelbare Tastatur zur Verhinderung von nicht gewiinschter Tastaturbedienung

Datensicherung bei Batteriewechsel

Frei wahlbare Grenzwerte

Messeinheit umschaltbar von metrischem (w.m, mm) auf Zollsystem (mils, inch)

Kontinuierlicher Messmodus zum schnellen Erkennen von Schichtdickenanderungen

Abschaltbarer Messwertfilter im kontinuierlichen Modus fiir eine unverzogerte schnelle Anzeige (Messrate 7/s)
Messwertiibertragung wahlweise im Format FlieRkomma oder Fixkomma z.B. fiir die Ansteuerung von PCs oder Datalogger
Auslesen der Daten auch ohne angeschlossene Sonde mdglich

Spaterer Ausdruck einzelner Messwerte einer Messreihe

Minimum-Anzeige im kontinuierlichen Modus
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